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Ions
Santa maria

L’épave de la Santa Maria…
Barry Clifford a-t-il découvert l'un des plus grands trésors archéologiques de tous les temps ? L'explorateur sous-marin âgé de 68 ans, a tenté, mercredi 14 mai 2014, lors d'une conférence de presse à New York, de convaincre qu'il avait identifié l'épave de la Santa-Maria. La Santa Maria est l'un des trois navires de Christophe Colomb qui a coulé près des cotes américaines lors de son expédition vers le Nouveau Monde, en 1492.
Pour vérifier les propos de l’archéologue, les pièces récupérées sur l’épave sont envoyées pour analyses.
Problématique : Est-ce réellement l’épave de la Santa Maria ? Argumentez votre réponse en vous aidant des documents ci-dessous. Il est attendu une réponse construite, citant les documents que vous avez utilisés pour étayer vos propos. 
Document 1 : Caractéristiques du cuivre			Document 2 : Caractéristiques du ferMétal qui conduit l’électricité, d’aspect gris. 
Masse volumique : 7.8 g/cm3
Utilisations dans les alliages (aciers, …), structures et constructions. 
Métal magnétique (attiré par un aimant)
Métal qui conduit le courant électrique, d’aspect rouge-orangé
Masse volumique : 8.9 g/cm3
Utilisation dans les alliages (laiton, bronze), fils électriques, etc.
Métal non magnétique 









Document 3 : Caractéristiques des navires
	Galion espagnol (XVIIIème siècle)
	Système d’attache en cuivre
Trois à cinq mâts

	Caraque espagnole (XVème siècle)
	Systèmes d’attaches en fer
Deux ou trois mâts



Document 4 : Rapport d’analyse des éléments récupérés sur l’épave : 
Rapport d’analyses : 
Masse du fragment : 160g
Couleur : indéterminée (séjour dans l’eau prolongé). 
Le fragment n’est pas attiré par un aimant et conduit l’électricité.
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Au voleur

Au voleur !
Une exposition de bijoux au musée des beaux arts de Dijon a été cambriolée ! A coté des lieux du vol, la police a découvert un morceau de métal abandonné par le voleur. La police scientifique a fait les analyses suivantes du morceau de métal et a trouvé les caractéristiques suivantes:
· le métal est de couleur grise
· il n'est pas attiré par les aimants
· il ternit un peu quand on l'expose à l'air
· il a une masse volumique de 7,1 g/cm3

4 personnes sont soupçonnées :
· Michel Iron est métallurgiste dans une usine voisine. Il y conçoit régulièrement de l'acier, un alliage très riche en fer pour faire des poutres dans le bâtiment. Il a été vu visitant l’exposition le week-end dernier.

· Francis Copper est électricien. Il utilise du cuivre au quotidien et a fait des réparations électriques pour le musée la veille des faits. On le soupçonne d'avoir repéré les bijoux et d'être revenu pour les dérober dès le lendemain.

· Sarah Bauxite est menuisière. Elle était venue le mois dernier placer une porte fenêtre en aluminium étant spécialiste de ce métal. Accro aux sodas, elle a toujours des canettes (partiellement en aluminium) sur elle quand elle travaille. On la soupçonne de ce vol.

· Eric Gouttière, couvreur, utilise souvent du zinc pour réparer les toitures. Il était présent le mois dernier pour des réparations sur le toit du musée.

Comment mesurer le volume d'un solide ?

Il y a deux méthodes:

1ère méthode : En utilisant, une éprouvette remplie d'un volume d'eau V1, on place par immersion totale le solide qui coule dans l'eau. On obtient le volume V2. Le volume du solide est alors égal à V2 - V1.

2ème méthode:  Pour une plaque en forme de parallélépipède rectangle de longueur L, largeur l et épaisseur e, le volume du solide est alors égale à V = L*l*e
 
Vous disposez de plusieurs échantillons de métaux : du cuivre, du zinc, de l'aluminium et du fer. En faisant quelques tests et observations de votre choix, vous devez identifier le métal qui a été retrouvé par la police et en déduire le voleur des bijoux.

Consignes : (pour toute expérience vous ferez une liste du matériel dont vous aurez besoin et demanderez l'accord du professeur pour la réaliser)

Un compte rendu individuel est à rédiger (sur feuille). Celui-ci contiendra :
· Un titre de votre choix qui fera référence au TP

· Les expériences que vous avez faites

· Les résultats et les observations que vous avez faites (possibilité de les présenter sous la forme d'un tableau)

· Une conclusion (Quel est le métal que l'on a retrouvé ? Qui est le voleur ? )


Givre – normal ?
Changement d’état – température

Electricité aux USA


Musique

1. Les ondes sonores

Préparation du concert
TP moment des forces avec utilisation d’un diable

Guitare électrique
Electricité


Sport
1. Dopage
Atome – molécule – concentration
Acide lactique
Dosage acido – basique 
pH
Mécanique
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